Fizikai kémia labor 2.		Lorántfy László
Ólomakkumulátor vizsgálata
A mérés során egy ólómakkumultáorra voltmérőt kapcsoltunk, majd egy ampermérővel elláttott stabilizált áramgenerátorral tölteni kezdtük. A beállított áram 0,1A volt. Az idő folymaán lejegyeztük a mért feszültséget, valamint az akkumulátor első három cellájából mintákat vettünk és megmértük azok késav oldatainak sűrűségét erre kalibrált reflaktométerrel.



Mivel az 1. cellánál nem kaptunk kiértékelhető adatokat, ezért a második cella adataiból a következő kisütés-töltés körfolyamatot állítottam össze:



Mivel az  áram mindkét folyamatnál azonos volt, az amperóra-hatásfokot a kisütési és töltési idők hányadosa mondja meg: , azaz .


A teljes energiahatásfok kiszámításához a megfelelő időpontok között numerikusan integráltam a feszültség-idő függvényeket, és a két területet leosztottam egymással: , azaz .



Mivel az  áram mindkét folyamatnál azonos volt, az amperóra-hatásfokot a kisütési és töltési idők hányadosa mondja meg: , azaz .


A teljes energiahatásfok kiszámításához megfelelő időpontok között numerikusan integráltam a feszültség-idő függvényeket, és a két területet leosztottam egymással: , azaz .

Sűrűség az idő függvényében a 3. cellában
0	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	1.2689999999999995	1.2689999999999995	1.268	1.266	1.264	1.2629999999999992	1.2609999999999995	1.2609999999999995	1.26	1.258	1.258	1.2569999999999995	1.256	1.256	1.2549999999999992	1.254	1.252	1.2509999999999992	1.2489999999999994	1.248	1.248	1.248	1.26	1.2509999999999992	1.2509999999999992	1.252	1.2549999999999992	1.2529999999999992	1.26	1.2589999999999992	1.258	1.262	1.2589999999999992	1.2649999999999992	1.27	1.2709999999999992	1.2629999999999992	1.268	1.2709999999999992	1.268	1.27	1.268	1.2689999999999992	Idő /perc
Sűrűség /g*cm^-3
Az akkumulátor feszültsége az idő függvényében 

Töltés	0	7	12	17	22	27	32	37	42	47	52	57	62	67	72	77	82	87	92	97	102	107	112	117	122	127	132	137	142	147	152	10.4	13.9	13.96	14	14.129999999999999	14.2	14.26	14.33	14.41	14.42	14.46	14.5	14.54	14.58	14.59	14.62	14.629999999999999	14.65	14.66	14.67	14.68	14.69	14.68	14.69	14.69	14.709999999999999	14.7	14.739999999999998	14.7	14.739999999999998	14.76	Kisütés	0	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	13.01	12.93	12.81	12.68	12.54	12.4	12.25	12.12	12.05	11.92	11.8	11.7	11.51	11.3	11.12	11.02	10.9	10.7	10.5	10.220000000000001	10.120000000000001	Idő /min

Kapocsfeszültség /V
Az akkumulátor celláinak sűrűsége az idő függvényében a töltés során
1. cella	0	7	12	17	22	27	32	37	42	47	52	57	62	67	72	77	82	87	92	97	102	107	112	117	122	127	132	137	142	147	152	1.2529999999999992	1.2709999999999992	1.272	1.2689999999999992	1.2789999999999992	1.2629999999999992	1.272	1.276	1.2709999999999992	1.27	1.2709999999999992	1.28	1.2729999999999992	1.2769999999999992	1.2629999999999992	1.2789999999999992	1.274	1.272	1.2729999999999992	1.278	1.272	1.2709999999999992	1.278	1.27	1.272	1.276	1.272	1.2729999999999992	1.2689999999999992	1.272	1.272	2. cella	0	7	12	17	22	27	32	37	42	47	52	57	62	67	72	77	82	87	92	97	102	107	112	117	122	127	132	137	142	147	152	1.242	1.2489999999999994	1.2529999999999992	1.2489999999999994	1.252	1.254	1.2529999999999992	1.254	1.2509999999999992	1.256	1.2689999999999992	1.2609999999999992	1.2629999999999992	1.2689999999999992	1.27	1.2729999999999992	1.27	1.272	1.27	1.2649999999999992	1.27	1.2689999999999992	1.268	1.27	1.2629999999999992	1.264	1.2609999999999992	1.262	1.2609999999999992	1.27	1.2649999999999992	3. cella	0	7	12	17	22	27	32	37	42	47	52	57	62	67	72	77	82	87	92	97	102	107	112	117	122	127	132	137	142	147	152	1.248	1.248	1.26	1.2509999999999992	1.2509999999999992	1.252	1.2549999999999992	1.2529999999999992	1.26	1.2589999999999992	1.258	1.262	1.2589999999999992	1.2649999999999992	1.27	1.2709999999999992	1.2629999999999992	1.268	1.2709999999999992	1.268	1.27	1.268	1.2689999999999992	1.2709999999999992	1.272	1.266	1.262	1.2689999999999992	1.2589999999999992	1.27	1.268	Idő /min

Sűrűség /g*cm^-3
Az akkumulátor celláinak sűrűsége az idő függvényében a kisütés során
1. cella	0	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	1.272	1.272	1.2709999999999992	1.2709999999999992	1.27	1.2689999999999995	1.2689999999999995	1.268	1.268	1.2669999999999992	1.2669999999999992	1.266	1.266	1.2649999999999995	1.2649999999999995	1.264	1.2629999999999992	1.2629999999999992	1.262	1.2609999999999995	1.26	2. cella	0	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	1.27	1.27	1.268	1.2669999999999992	1.2649999999999995	1.2629999999999992	1.262	1.262	1.2609999999999995	1.2609999999999995	1.2589999999999992	1.258	1.2569999999999995	1.2569999999999995	1.256	1.2549999999999992	1.2529999999999994	1.252	1.2509999999999992	1.2489999999999994	1.2469999999999992	3. cella	0	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	1.2689999999999995	1.2689999999999995	1.268	1.266	1.264	1.2629999999999992	1.2609999999999995	1.2609999999999995	1.26	1.258	1.258	1.2569999999999995	1.256	1.256	1.2549999999999992	1.254	1.252	1.2509999999999992	1.2489999999999994	1.248	1.2469999999999992	1.246	Idő /min

Sűrűség /g*cm^-3
Sűrűség az idő függvényében a 2. cellában
0	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	1.27	1.27	1.268	1.2669999999999992	1.2649999999999995	1.2629999999999992	1.262	1.262	1.2609999999999995	1.2609999999999995	1.2589999999999992	1.258	1.2569999999999995	1.2569999999999995	1.256	1.2549999999999992	1.2529999999999994	1.252	1.2509999999999992	1.2489999999999994	1.2489999999999994	1.2529999999999992	1.2489999999999994	1.252	1.254	1.2529999999999992	1.254	1.2509999999999992	1.256	1.2689999999999992	1.2609999999999992	1.2629999999999992	1.2689999999999992	1.27	1.2729999999999992	1.27	1.272	1.27	1.2649999999999992	1.27	1.2689999999999992	1.268	1.27	Idő (perc)
Sűrűség /g*cm^-3
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