Fotótechnikás NYÁK készítés kezdőknek
Írta: 

 Sprofan

Pár szó a fototechnikáról dióhéjban:

A lényege annyi hogy az alaposan megtisztított felületre, a mi esetünkben ez vörösréz, felviszünk egy UV érzékeny lakkot. Tulajdonképpen ez a lelke az egésznek. Ez a lakk, ha UV fény éri, akkor egy olyan kémiai reakción megy át, aminek a végeredményeképp lúggal le lehet oldani, ahol viszont nem érte UV fény, ott megmarad eredeti

állapotában. Tehát az általunk kívánt mintát szimpla napfénnyel, UV fénycsővel vagy UV LED –ek segítségével rávilágítjuk. Ezt az elváltozott részt lúgos folyadékkal (Nátrium-hidroxid) le lehet mosni, ezáltal kirajzolódik az általunk rávilágított minta. Ezután már nincs más dolgunk, mint a védtelen rézfelületet valamilyen szerrel lemarni, a lakkozott rész természetesen megmarad.
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